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Atskiriamosios geotekstilés bendrinés jrengimo rekomendacijos

Gavus geotekstile reikia patikrinti ar ji yra tinkamos markés pagal projekto nurodymus.
Geotekstilé turi buiti geros buklés ir aiSkiai pazyméta, o jpakavimas nepaZeistas. Apsauginis rulony
Jpakavimas turi biiti pasalintas tik pries geotekstilés jrengima.

Geotekstilé transportuojama ir sandéliuojama rulonuose, kurie gali biiti sukrauti vienas ant kito, bet ne
daugiau kaip keturi rulonai j aukstj, draudziama papildomai juos apkrauti.

Pries klojant geotekstile reikia iSlyginti Zemés pavirsiy nuo akmeny, medziy Sakny, paties grunto iskilimy
bei didesnes tustumas uzpilant gruntu ir sutankinant. Jeigu klojimo metu atsiranda rauksliy ar klos¢iy, jas nedelsiant
reikia pasalinti ir uztikrinti, kad jos daugiau neatsirasty.

Atskiri geotekstilés sluoksniai turi persidengti maziausiai 300 mm skersine ir iSilgine kryptimis (zr. 1
lentele). Geotekstile galima pjaustyti peiliu ar karpyti zirklémis.

Statybinei technikai draudziama vaziuoti tiesiai per audinj prie$ ji uzpilant gruntu. Leidziama
vaziuoti tik tada, kai paskleistas ir sutankintas bent jau 0,15 m storio grunto sluoksnis. Uzpildo medziagos
jrengimas turi buti atliekamas pilant gruntg ,,nuo saves®.

Rekomenduojama geotekstile uzdengti kuo grei¢iau nuo jos jrengimo, bet ne daugiau nei per 28
dienas (arba kitaip, jei nurodyta gamintojo duomeny lapuose arba eksploataciniy savybiy deklaracijose).

1 lentelé. Rekomenduojami geotekstilés gretimy krasty perdengimai priklausomai nuo pagrindo stiprumo (CBR, Ev2)

Ev2, MPa (pagal MN - .
CBR, % GEO SINT(;DQ 13 koreliacijas) Minimalus perdengimas, mm
>2 >135 300-450 mm
1-2 10-135 600-900 mm
05-1 5-10 900 mm arba siuvimas?
<05 <5 Siuvimast!
Rulony skersinis uzbaigimas 900 mm arba siuvimas!
Yyra papildomy salygy.
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